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１． 難燃性試験の依頼手続きについて

⑴ 試験依頼（試験の申し込み）は、内装材料の難燃性試験依頼書（第1号様式）所要事項を記入

　 のうえ、昭島研究室に提出して下さい。

⑵ 試験片の提出先は、昭島研究室に提出して下さい。なお、試験片の送料は試験依頼者の方で

　 ご負担をお願いします。

　(注) 試験依頼書及び試験片は配送等によるものもお受けしますが、試験片の材質等に関する

　　　詳細説明をお願いいたします。また、配送等による場合、試験片の材質が変化したり、

　　　材質の区別等が混乱しないよう、識別(表・裏等)及び梱包等を確実に行ってください。

２． 内装材料の難燃性試験方法は「内装材料の難燃性の技術基準」に基づき実施します。

３． 難燃性試験に用いる試験片について

⑴ 試験片の数量

　 内装材料の難燃性試験に必要な試験片の数量は、1種類の材質について7枚です。

     ① 試験用試験片　　　　５枚

     ➁ 予備の試験片　　　　２枚

⑵ 試験片の大きさ等

　 内装材料の試験片の寸法は、長さ３５０mm、幅１００mm、厚さ１２mm以下です。

　 ただし、内装材料の形状により当該寸法の直方体を試験片として採取することができ

     ない場合等については、２.の「内装材料の難燃性の技術基準(抜粋)」をご覧ください。

　(注) 試験片の寸法等については、事前に昭島研究室までご連絡下さい。

４． 試験手数料について

⑴ 試験手数料（試験成績書の発行を含む）

４７，３００円（税抜き４３，０００円）

⑵ 試験成績書の配送を希望される場合は、ヤマト運輸(着払い宅急便)でお送り致します。

５． 試験手数料等の支払いについて

⑴ 試験手数料（消費税含む）は、試験実施予定日の正午までに、昭島研究室へお支払い

　 ください。

⑵ 試験手数料のお支払いを銀行振込にされる場合は、下記の銀行へ振込をお願いします。

　　　 振込先銀行：みずほ銀行　東京営業部　普通預金　口座番号　２０４６５８２　　　

　　　　　 口座名：日本自動車輸送技術協会

⑶ 銀行への振込手数料は、試験依頼者の方でご負担をお願いします。

⑷ 銀行振込の場合は、銀行発行の振込受領書をもって領収書に替えさせていただきます。

　 特に領収書を必要とされる方はお申し出ください。

６． 受付時間等

⑴ 受付時間：月曜～金曜（祝祭日・年末年始を除く）９時～１２時・１３時～１７時

⑵ 試験等のご質問は、昭島研究室にお願いします。

　 昭島研究室： 〒196-0001　東京都昭島市美堀町４－２－２

　 　　ＴＥＬ： 042-544-1004　ＦＡＸ： 042-544-1015

　 　   Mali  ： akishimagas-la@ataj.or.jp

　　　　　　　　自動車用内装材料の難燃性試験のご案内

計７枚


